
UD3-C, UD3-CS 

Призначення: 

картон для виготовлення гільз картонних спірального навивання 

макулатура 

carton@papir.kiev.ua +38 04572 76 315 

№ Найменування 

показника 

Нормативні значення Допустимі 

відхилення 

Метод 

випробування 

1 Маркакартону UD3-C UD3-CS 

2 Маса картону, г/м² 380 410 450 520 380 410 450 520 ±3,5% ДСТУ 2297 

3 Товщина, мкм 515 540 600 700 515 540 600 700 ± 5 ДСТУ EN 

20534 

4 Енергія зв’язків, Дж/м² ≥270 ГОСТ 32096 

п. 7.4 

5 Шорсткість 

поверхневого шару за 

Бандтсеном, мл/хв 

≥1200 ДСТУ 2047 

6 Поверхневавбирність 

води (Кобб 60) для 

кожного боку картону, 

г/м² 

≥100 ≤100 ДСТУ 3549 

7 Вологість,% 6,0 –  9,0 ДСТУ ГОСТ 

ISO 287 
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