
 
№ 

 
Найменування показника 

 
Нормативні значення 

 
Метод випробування 

1 Маса продукції, 1 г/м² 80 90 100 120 ДСТУ 2297 

 

2 

 

Поверхнева вбирність води під час змочування (Кобб ),  
г/м2: 
- в середньому з двох сторін 

 

 

не  більше 45 

 

ДСТУ  EN ISO 535 

3 Розривна довжина м, не менше 2200 2300 2500 2800 ДСТУ 2334 

4 Вологість, % 6,0-9,0 ДСТУ ГОСТ ISO 287 

5 Поверхнева вбирність води поверхневого шару Кобб  

60, г/м² 

≤45 ДСТУ EN ISO 535 

6 Поверхнева вбирність води нижнього  шару Кобб 1800, 
г/м² 

≤100 ДСТУ EN ISO 535 

PBR 
 Опис: 
Папір - l00% макулатура. 
 

 Призначення: 

Призначений для пакування сухих харчових продуктів, промислової  
продукції; виготовлення упаковки, пакетів та мішків для харчової та  
нехарчової продукції. 

макулатура 
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