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TLW 

 

№ 

 

Найменування показника 

Нормативні значення  

Метод випробування 

 

Допустимі відхилення 
130 150 190 

1 Номінальна маса картону площею, 1м2 130 150 190 ДСТУ 2297 ±3,5% 

2 Абсолютний опір продавлюванню, Н 325 375 400 ДСТУ ISO 2759 -20% 

3 

Зусилля стиcнення на короткій відстані у поперечному напрямі, 

SCT(CD),кН/м 1,9 2,2 2,6 ISO 9895 -10% 

4 Білість поверхневого шару, % 60 ДСТУ 

ISO 2470 
±2% 

5 Вологість, % 7,0 ± 1 ДСТУ EN ISO 287 

ГОСТ13525.19 

- 

 

6 

Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування (Кобб ), 
60 

г/м2: 
- для поверхневого шару 

- для нижнього шару 

20-45 

не менше 70 

 

ДСТУ 3549 

 

- 

Опис: 

Тарний макулатурний картон з білістю 60%. 

Призначення: 

Тарний макулатурний картон для пласких шарів 
гофрокартону. 

макулатура світлих марок 
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